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Технический каталог

7. Клинкерная  брусчатка

Каждая дорога – как гласит поговорка - «куда-то ведет». Для того 

чтоб она была прочной и по ней могли безопасно передвигаться 

пешеходы, велосипедисты и транспорт, ее следует правильно за-

проектировать и построить. Необходимо понимать, что несущие 

способности данной конструкции зависят не только от покрытия, 

но в большей степени от конструкционного основания. Даже самое 

прочное покрытие может разрушиться под действием незначи-

тельных сил, если не будет обеспечено соответствующей конструк-

ционной основы.

7.2. Методы выполнения конструкций дорог,  
а также поверхностей из клинкерной брусчатки

 

В разрезе такой конструкции можно выделить два слоя: 

покрытие - в его состав входит клинкерная брусчатка и уплотни-

тельный слой,

основание  -  в его состав входят все основные слои, в том числе 

вспомогательные, а также водоотводящие в виде песка.

Разрез дороги показан на рисунке ниже.
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Сечение конструкции дороги.


